COATINGS

DIC{SON"

ARCHITEKTURA &>

LAC 720 SLF, LAC 950 SLF
LAC 1050 SLF, LAC 1050 SLF BO

ZASTOSOWANIE :
ARCHITEKTURA NAPINANA



LAC 720 SLF
TYP BUDOWLI |

FINITION % &
12¢|'5\|§Rs CLEANGARD SLF . Q7

GARANTIE - WARRANTY Zgrzewalny 720g9/m?  M2/B1/BS 3m
. obustronnie, NFPA701
Prgsnl‘lan’%iov:(ggltskt lakierowany PVDF B-52-D0
uzyskania warunkow
gwarancji
3.00 m x 60-250 mb
.rl).' 75 Odbicie energii stonecznej (%) b fi “ 15 Pochtanianie energii stonecznej (%)
Gtot Wspotczynnik stoneczny - Przeéwiecalnos¢ (%)
EXT 0 . 08 kombinacji tkaniny+referencja ‘T‘ 1 5
szklenia C XP-T54199

LAC 950 SLF
TYP BUDOWLI Il

15¢E§RS nehrs sir A @

GARANTIE - WARRANTY Zgrzewalny 950 g/m?  M2/B1/BS 3m
Prosimy o kontakt obustronnie, NFPA701
z nan}-:i wcelu lakierowany PVDF B-S2-D0
uzyskania warunkow
gwarancji
3.00 m x 60-200 mb
2 76 Odbicie energii stonecznej (%) l 1 6 Pochtanianie energii stonecznej (%)
Wspodtczynnik stoneczny Przeswi .
A A ) rzeéwiecalnoéc (%)
(E;?'ll! 0 . 07 kombinacji tkaniny+referencja 1% 1 2 °
szklenia C XP-T 54199



NASZE PRODUKTY ZOSTALY ZAPROJEKTOWANE, ABY TRWAC DEUZE)

Gama produktow SLF wykorzystuje wzmocnione formuty,

Stabilizatory termiczne UV . L/ . .
optymalizujace wytrzymatos¢ na wptyw srodowiska.

Stabilizatory grzybobdjcze
Ochrona pigmentdw Zmiany temperatury, wzglednej wilgotnosci, ekspozycji
PVC na promieniowanie UV beda miaty mniejszy wptyw na
Plastyfikatory starzenie sie tkanin.

S Y S T E M Unikalne dla Dickson specyficzne wykofczenie zapobiegajace wnikaniu ple$ni przez
wtoskowatosc.

LOWI CK‘ Tkanina ma dtuzsza zywotnos¢ oraz zachowuje swoj oryginalny wyglad.

Klasyczne powlekanie System LOWICK - Dickson

Whnikanie wilgoci Catkowita impregnacja wtokien



WYKONCZENI OBUSTRONNE

FINITION WELDABLE Wykonczenie lakierem Cleangard czyni powierzchnie gtadsza i

® PVDF

mniej podatna na zabrudzenia | stanowi ochrone przed warunkami
CLEANGAR SLF atmosferycznymi

AVANTAGES

Ot
3_()0 Odporny na warunki pogodowe

\D,
é@ tatwiejszy w czyszczeniu @ Elastycznosc
y +
% Bardzo dobra zgrzewalno$é @

Dtuzsza zywotnosc

Gtadsza powierzchnia, mniej podatna na
zabrudzenia

tATWOSC Standardowy lakier Lakier PVDF

Cleangard SLF
CZYSZCZENIA
ORAL
ODPORNOSC NA
[ABRUDZENIA

PRIED " PO PRIED " PO
C2YSTCIENI CIYSTCZENIU



STARZENIE SIE PRODUKTU

1 ROK 7 LAT 15 LAT (AE)  Poréwnanie rozwoju parametru Delta E
12
3 10
STANDARDOWY . i /
PRODUKT PVC ek 8

° / ===Gama SLF
4 Konkurent
CLEANGARD , /

SLF
GAMA PVDF o
0 5 10 15
lata

(%) Ewolucja rozdarcia materiatu LAC950SLF

120

100 1 Ta gama produktéw zostata poddana testom

80 T — przyspieszonego starzenia (3750 godzin - co
odpowiada okresowi 15 lat na potudniu Francji)

60 w najlepszych laboratoriach i wykazano, ze

40 zachowuje wysoka wydajnos¢ mechaniczna przy

2 bardzo niewielkiej zmianie estetycznego wygladu
materiatu.

0 . . .

0 5 10 15

années

Dostarczone dane dotyczace starzenia pochodza z badania, ktdrego celem byta ocena zachowan fotostarzenia
i trwatosci za pomoca przyspieszonego sztucznego naswietlania w komorze SEPAP 12/24 zgodnie z
przepisami normy EN 16472: 2014.



IAPROJEKTOWANE | PRZETESTOWANE, ABY ZAPEWNIC BEZPIECZENSTWO

Aby zapewnic bezpieczenstwo i trwato$¢ waszych produktdw, odpornosc zgrzewow wykonanych na gamie SLF byta
testowana przez 24 godziny w temperaturze 70 ° na kazdej produkcji w celu symulacji ekstremalnych warunkow.

KOMOFRT TERMICZNY | WIZUALNY

Wersja Black-Out* I/ Klasyczna wersja SLF ** /\'/

N

Maksimum komfortu &; Komfort cieplny i Swietlny 8;
12-15% Swiatta

termicznego 0% Swiatta

*LAC 1050 SLF-BO **LAC 720 SLF - 950 SLF - 1050 SLF

EME(2:1), DESHO*

[ALETA ESTETYCZNA:
REGULARNE KOLORY PRZEZ PRZEJRZYSTOSC

Oprocz surowcow wybieranych ze wzgledu na ich regularnosé, kazda D:‘,.
z naszych produkcji poddawana jest pomiarom wizualnym oraz

2 g
DR S

poréwnawczym w celu zapewnienia ich jednorodnosci.

(zaobserwowana $rednia zmian koloréw
(delta E) jest mniejsza od 0.6)



Nosnik

Szeroko$c

Powlekanie

WykonAczenie

Waga catkowita

Odpornos$¢ na rozerwanie > NF EN [SO
1421

Odpornos$¢ na rozdarcie > DIN 53363

Przyczepno$¢ > NF EN IS0 2411

Wydtuzenie pod obcigzeniem (Osnowa/
Watek)
> NF EN 15619

Odksztatcenie resztkowe (Osnowa/
Watek)
> NF EN 15619

Wytrzymatoé¢ na temperature
> NF EN 1876-2

Trudno zapalnosc
> NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837

Wartosci srednie. Nabywca naszych
produktéw jest o
sprawdze

LAC 720
SLF

1100 dtex
PES HT

3.00m
PVC

(Lowick])

Cleangard
PVDF
obustronnie

720 g/m?

260/250
daN/5cm

32/28 daN

10 daN/
5cm

< 1%/ <2%

<0.4%/
<0.8%

-40°C
+70°C (24h)
M2
B1/BS

NFPA701
B-52-D0

SCTEX.FR/L720SLF

LAC 950
SLF

1100 dtex
PES HT

3.00 m
PVC

(Lowick])

Cleangard
PVDF
obustronnie

950 g/m?

400/400
daN/5cm

55/50 daN

12 daN/
5cm

< 1%/ <2%

<0.4%/
<0.8%

-40°C
+70°C (24h)

M2
B1/BS
NFPA701
B-52-D0

CE ]

[=]

SCTEX.FR/L950SLF

LAC 1050 LAC 1050
SLF* SLF BO*
* to nie sa standardowe produkty, produkcja specjalna
1100 dtex 1100 dtex
PES HT PES HT
3.00 m 3.00 m
pvC pvC
(Lowick) (Lowick)
Cleangard Cleangard
PVDF PVDF

obustronnie

1050 g/m?

400/400
daN/5cm

55/50 daN

12 daN/
5cm

< 1%/ <2%

<0.4%/
<0.8%

-40°C
+70°C (24h)

M2
B1/BS

F
=
SCTEX.FR/L1050SLF

obustronnie
1050 g/m?

400/400
daN/5cm

55/50 daN

12 daN/
5cm

< 1%/ <2%

<0.4%/
<0.8%

-40°C
+70°C (24h)

M2
B1/BS

£
=]

SCTEX.FR/L1050SLFBO




Niech przemowi wasza wyobraznia ...

tkaniny Dickson Coatings dostosowuja sie do kazdego rodzaju
ksztattow i pomoga Ci stworzy¢ unikalne, nowoczesne kreacje.
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Produkty PVC Dickson INITION . @
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